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YUksek mukavemetli, kalin uygulanabilen Teknik Bilgi Foyo
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yapisal tamir harci Revizyon No: 007
H Tanimi W YUzey hazirhigi

Cimento esasli, yuksek mukavemetli, polimer ve elyaf Beton yUzeyler:

katkill, su gecirimsiz yapisal tamir harcl. - YUzey temiz, kuru ve kalip yaglarindan arindiriimig

olmalidir.
C A S0k leri L . .

B Referans standartlari deransi dUsUK zeminlerin tespiti icin zemin ¢ekic

yardimi ile kontrol edilmelidir. Zayif kisimlar zeminden
kopariimali ve onarilacak yerin kenarlarinda agik
koseler birakiimalidir.
- Pasli donati demirlerinin Uzeri tamamen agiimalidir.
lAvantaanrl + Uygulama oncesinde yuzey mutlaka nemlendiriimeli,
cok sicak ve ruzgarh havalarda suya doyurulmalidir.

Bayindirlik Poz No: 04.613/3B
TS EN 1504-3/Nisan 2008 - R3 sinifi

- Uygulandiktan ¢ok kisa zaman sonra yuksek aderans
ve dayaniklilik

- Su yahtim uygulamalart dncesinde su gegirimsiz
ve yUksek mukavemetli pah uygulamasi ve yuzey
duzeltme yapilmasi imkani

+ YUksek dayanimli beton elemanlarin ybzey tamiri ve
tesviyesi

- Tie-rod bosluklarini doldurma imkani

+ Tiksotropik 6zellik

Donati demirleri:

- Demirlerdeki pas, gelik tel firga yardimi ile
temizlenmeli ve tozdan arindiriimalidir.

- Donati demirlerinin beton ile temasi kesilerek, firca
yardimi ile en az 2 kat weber.rep AD korozyon
Onleyici ve baglayici kaplama astar uygulanmalidir.

- Bir sonraki uygulama malzeme henUz yasken, islak
Uzerine 1slak seklinde yapiimalidir.

H Kullanim alanlari

m Uygulama kosullari
TOm yapilarin i¢ ve dig cephelerinde toprak alti, toprak - Yizey ve ortam sicakligi 5°C ile 30°C arasinda
Usty, su alti zeminlerinde; su yalitimi veya son kaplama olmalidir

dncesi pah uygulamasi, tamiri, yuzey duzeltmesinde;
donati demirlerin asindirmasi sonucu zarar gérmus
betonlarin ve donatilarin onariminda weber.rep AD ile

- Kuvvetli rUzgar veya gunes altinda uygulama
yapmaktan kaginiimalidir.
- Donmus, erimekte olan veya 24 saat igerisinde don

kullanilir tehlikesi olan yizeylerde uygulanmamalidir,
lUgguIama
25 kg'lik bir torba weber.rep MA 200'c ortalama 4,25 -
4,75 litre temiz su ilave edilmelidir.
\l/ » weber.rep MA 200, mala veya dusuk devirli bir el
mikseri yardimiyla homojen hale gelinceye kadar
karistirimalidir. Karigim, uygulama éncesinde 2
dakika bekletilmelidir.
W Uygulama yizeyleri
ic ve dis mekan; YUzey duzeltme:
- Gimento bazll sivalar, + weber.rep MA 200, dUzeltme sivasi olarak
. BrUt beton kullaniyorsa, yuzey 6nceden islatiimall ve en fazla
/ 10 mm'lik bir katman olusturacak sekilde mala ile
Diger tim uygulama yuzeyleri igin bize danisiniz. yUzeye uygulanmalidir. Sertlegmekte olan harca su
ilave edilmemelidir.
. - Cok dUzgUn pUruzsUz yuzeyler icin yapisal tamir
W Son kat uygulama secenekleri bitirme harci weber.rep FN kullaniimalidir,
» weber.rep MA 200 uygulanmis yUzeylere son kat - Uygulamadan sonra 2-3 gun yuzey
olarak; su yaltim UrUnleri, dis cephe kaplamalari nemlendirilmelidir.
ve boyalari, hazir sivalar ve seramik kaplamalari
uygulanabilir. Pah uygulamasi:

+ Plastik kivamdaki weber.rep MA 200, zemin duvar
birlesimlerinde maksimum 40 mm yaricapli olacak
sekilde, pah malasi kullanilarak, pah yapllir.

+ Malzemenin prizini tamamlamasindan sonra, su
yalitimi uygulamasina gegilebilir.
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W Uygulama aletleri

El mikseri, celik mala, pah malasi, perdah malasi, gelik
tel firca

W Tuketim
1,90 kg/m2 (1 mm uygulama kalinligi icin)

W Uyarilar ve oneriler

- Algl, eski boyall yUzey, gazbeton, tas ve tas duvar
Uzerine uygulanmaz.

H Depolama
Ambalaj 25 kg kraft torba
(palette 64 adet, 1600 kq)

Palet 6l¢isy 107x107 cm

Renk Gri

Raf Omri - Orijinal acilmamis ambalajindag,
rutubetsiz ve kuru ortamlarda
Uretim tarihinden itibaren 6 aydir.
Kulaniimadigr durumlarda
ambalajlarin agzi sikica
kapatiimalidir.

- Uyqgulama sonrasinda yUzey 2-3 gUn

nemlendirilmelidir.

B Teknik 6zellikler
URUN weber.rep MA 200
Urtn yapisi Toz
Renk Gri

Har¢ yogunlugu

2,05+0,1 gr/cm?

Karigim orani

25 : 4,25-4,75 (weber.rep MA
200: su)

Harcin kullanilabilme
sUresi

Yaklasik 25 dakika

Uygulama kalinlig

Minimum 5 mm
Maksimum 40 mm (lokal
tamirler igin)

Katlar arasi beklenilmesi

. 3 saat
gereken sure
Servise a¢lima suresi 24 saat
Tam kUrlenme sUresi 28 gUn

PERFORMANS

Basing dayanimi

>25 N/mm? (28 gUn sonra)

Yapisma dayanimi

>15 N/mm?

CozUnebilir kloror

<%0,05
muhtevasi
Tehlikeli maddeler NPD
Yangina tepki sinifi Al

W Givenlik uyarilari

Uygun guvenlik ekipmanlarini (maske, eldiven,
06zIUK) kullaniniz.

+ Gozlerinizi ve yuzunUzU koruyunuz.

- Goz ve deri ile temasindan kagininiz.

- Goz ile temasi halinde derhal bol su ile yikayiniz ve
bir uzmana daniginiz.

- Detayl gUvenlik bilgisi i¢in Malzeme GUvenlik Bilgi
FOYUNU okuyunuz.

YASAL UYARI

Uronun amacinin disinda kullaniimasi ya da yukarida
belirtilen sartlara uyulmamasi halinde olusabilecek
uygulama hatalarindan Saint-Gobain Weber Yapl
Kimyasallari San. ve Tic. AS. sorumlu degildir.

Belirtilen sureler 20°C yUzey ve ortam sicakliginda gegerlidir, dUsUk sicaklikta sUre uzar, yuksek sicaklikta sure kisalir:
Urdnun amacinin disinda kullanilmasi ya da yuklarioa belirtilen uygulama sartlari ve énerilerine uyulmamasi halinde olusabilecek uygulama hatalarindan
Saint-Gobain Weber Yapi Kim. San. ve Tic. A.S. sorumlu degildir

Saint-Gobain Weber Yapi Kimyasallari San. ve Tic. AS.
Kemalpasa OSB Mah. Kuyucak Yolu Sokak Noi284 + 35730 Kemalpasa - izmir « Turkiye
Tel: +90 (232) 397 07 00 - wwwirweber - info@webercomitr - CozUM Hattl 444 6 990
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